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 اندیس بار نقطه ایآزمایش 

(Point Load Strength Test( 

 

 

  یی بِ شکل هغسُ ٍ یا کلَخِ ای ًاهٌظنًوًَِ ّا  رٍیاًجام تست اهکاى. 

  هگاپاسکال 51کاربرد: سٌگ ّای سخت با هقاٍهت فشاری بیشتر از. 

 اعوال بار ًقطِ ای از طریق یک جفت فک هخرٍطی شکل با ًَک کرٍی. 

  برآٍرد هقاٍهت فشاری تک هحَرُ ٍ هقاٍهت کششی سٌگ تَسط اًذیس بار ًقطِ ای.  
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 چکش اشمیتآزمایش 

(Schmidt Hammer Test( 

 

 

  ٍ ُحتی بی شکل.اهکاى اًجام تست بر رٍی بلَک ّای سٌگ، ًوًَِ ّای هغس 

 ُتعییي سختی سٌگ  ٍ برآٍرد هقاٍهت فشاری تک هحَر. 

 برآٍرد سختی سطَح درزُ ّای هَجَد در سٌگ. 
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